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Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SPIS SPECYFIKACJI
ZAGADNIENIA OGOLNE (OST)

ZAGADNIENIA SZCZEGOL OWE (SST):

SST-01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

SST-02 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
SST-03 Roboty ziemne

SST - 03.01 Podbudowy. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtfoza

SST -03.02 Podbudowy. Warstwa odsaczajgca
SST -03.03 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego kamiennego

SST-04 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

SST-04.01 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

SST - 05 Obrzeza betonowe

SST -07 Montaz obiektéw budowlanych (kubaturowych oraz matej architektury)
SST-08 Zielen
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Specyfikagja ogdlna wykonenia | odbioru robot

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy skweru rekreacyjnego — Strefy Seniora w rejonie ul.
Chorzowskiej w Gliwicach.

Inwestor:

Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Jednostka:

Miejski Zarzad Uslug Komunalnych w Gliwicach, ul Strzelcow Bytomskich 25¢c, 44-109 Gliwice

Adres nieruchomosci:
Ulica Chorzowska, dziatka nr 252/2
obr. Zorek 0063 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice

1.1. Ogolna charakterystyka przedsiewziecia
Zakresem inwestycji objeto:
¢ budowa ciggu komunikacyjnego,

e budowa placu rekreacyjnego,
¢ budowa boiska wielofunkcyjnego

1.2.0goiny zakres robot

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej | wodne;j

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$c¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej.

Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robot stanowig komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywa¢ facznie. W
przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czg¢sci sktadowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robét, ktéra ujeto w pozostatych czesciach dokumentaciji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zaméwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

1. Materialy i urzadzenia

Wszystkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikaciji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu
chemicznego zalozonych w dokumentacji technicznej produktow.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

° Speinienia tych samych wiasciwosci technicznych

° Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisémie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, sktad chemiczny, technologia wykonania)

° Uzyskanie akceptacii inspektora nadzoru oraz projektanta

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy z podaniem producenta
nalezy traktowac jako przykladowe , ze wzgledu na zasady Prawo Zamowien Publicznych.
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Specylikacja ogolna wykonania i odbioru robét

Oznacza to ze wykonawcy mogg zaproponowaé inne niz wyszczegolnione w dokumentaciji
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich , rbwnowaznych parametrow technicznych

z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

Pod pojeciem rownowazne projektant rozumie:

zastosowanie tozsamej konstrukcji, wielkosci urzagdzenia, ksztattu, wyposazenia, parametréow
wytrzymatosciowych, jakosciowych jak rowniez parametrow wytrzymalosciowych, technicznych,
jakosciowych, barwy, przyczepnosci do podioza, skiadu chemicznego, trwatosci, gwarancji producenta
oraz przeznaczenia.

2.1. Zrédia uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegéinych szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania rob6t
stalych wykonawca przedtozy szczegétowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatow z danego zrodia nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniajg one wymagania
odpowiedniej szczegolowe] specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodia,
wiaczajgc te, ktdre zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodia wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajacemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidlowq eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialéow lokalnych. Za ich
lo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegOtowych specyfikacii
technicznych.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby

sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii

materialow. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji

w wytworniach materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,

wykonawca ma obowigzek spelnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawcg i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizagji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen

Wszystkie stosowane materialy winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub
certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke — zgodnie z dokumentacja techniczna.

Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badar jakosci materialow, zarzgdzajgcy realizacjg
umowy moze dopus$cic¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy pelng
zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
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Specyfikecja ogdlna wykonania 1 odbioru robot

niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegolowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materialy do innych robot niz
te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialow moze byc¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materialdw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja
umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$c¢ i wiasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazde] chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacja umowy, az do chwili, kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materialow i urzgdzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
skiadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatébw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakimé szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegolowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed
ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiaiu lub urzadzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegolowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwose
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

VENIT Ewa Przybyt, Dariusz Zboiniski Sp. z 0.0., ul. Gérnych Walow 27/4, 44-100 Gliwice
Strona 4z 13



Specyfikacja ogolna wykonania i odbioru robot

4. Transport

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegolowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajacego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wykonanie robdt
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsa i sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacii projektowej
lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu | wyznaczeniu
robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow:.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkow wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegblowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materialow i jakosci robot, dopuszczalne niedokiadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pbzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytulu poniesie wykonawca.

5.2. Teren budowy

Terenem budowy jest przestrzen niezbedna do wykonania prac budowlanych objetych dokumentacja
projektowa.
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5.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogéinych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizaci przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

5.4, Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji, az do zakonhczenia i odbioru koncowego robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposoéb satysfakcjonujgcy
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakdw gecdezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w spos6b ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem M.

5.5.Ochrona wlasnoséci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sig w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspbtpracowal przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dia jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

5.6.Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
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W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowaé sig do wszystkich
przepisoéw i normatywoéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
halasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoécia.

5.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bgdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegiosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstac w okresie
realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét musza byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy | wiadze jako bezpieczne dla srodowiska, Materialy, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, Zze bedg speinione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

5.8. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
5.8.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w skiad organizacii robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegotowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

5.8.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnic zaplanowany sposob realizacji robot,
W oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robat,

5.8.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania
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Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram roboét i platnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkoéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac w etapach tygodniowych
proponowany postep robét w zakresie gidéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robét.

5.8.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowal w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speiniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

5.8.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:
a) czeéc 0golng opisujaca;
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli | sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob coraz forme gromadzenia wynikow badan i zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,

b) czesc szczegdlowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materialow.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materialdéw i urzgdzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu | przechowywania na budowie

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek | wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

5.9. Dokumenty budowy

5.9.1. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce |
wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

5.9.2. Inne istotne dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;

VENIT Ewa Przybyl, Dariusz Zboinski Sp. z 0.0., ul. Gornych Walow 27/4, 44-100 Gliwice
: Strona 8z 13



Specylikacja ogdlna wykonania i odbioru robot

o

— e et

Protokoly przekazania placu budowy wykonawey;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie:
Protokoty odbioru robot,

Dokumnenty badan i oznaczen laboratoryjnych;

Atesty jakosciowe wbudowanych elementow:

Dokumenty pomiarow cech geometrycznych,

Opinie ekspertéw i konsultantéw,

Korespondencja dotyczaca budowy.
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5.9.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
Zzgdanie.

5.9.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skiadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwag
przedsiewzigcia i zaadresowane zgodnie z umowa.

Przedkfadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosc¢ z dokumentami
wchodzgecymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow
roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg
miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez
wykonawce.

5.9.5. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzgdzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkéw lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzgdzajgey realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualne] koniecznoéci ponownego skiadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie mogg by¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zfozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkiadane zarzadzajgcemu
realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnié mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych
na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspoizaleznych ze sobg, nalezy koordynowac
w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogi
poza przeanalizowaniem poszczegbinych elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i
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szczegotowych specyfikacji technicznych. Skiadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyc
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:
2) Nr umowy:
3) lloé¢ egzemplarzy kazdego skiadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
)

6 Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzor autorski.

5.9.6. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$s¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie ckreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczeg6lowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.9.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przeglgdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

5.9.8. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakornczeniem robot, po szesc egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci iflub dostawcy za$ wynikajgce
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dia wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
1. Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegslowy opis funkgcji kazdego glownego elementu skladowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploatacji
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14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac szczegotowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawcze] niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzgdzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ calos¢ urzadzenia, ukladow sterujgcych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

5.10.  Zarzadzajgcy realizacjg budowy

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidiowe; realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materialéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazadaé
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreélone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacie, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiernistwem wytypowane do badan.
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Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosc udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3.Badania i pomiary

Weszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegolowych
specyfikacjach technicznych, stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaroéw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg na tyle powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie ocdpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badar bedg mu przekazywane na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodetf ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z wymaganiami
szczegolowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzagdzajgcy realizacjg umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiary robot

7.1.Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wehodzgeym w skiad
umowy.
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Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy
o zakresie | terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okrelonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdituz linii osiowej. Jezeli szczeg&lowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m®, jako dlugo$é¢ pomnozona przez sredni
przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robét,

73 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bgdg takze przeprowadzone przed czes$ciowym i korcowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbiory robot
Zasady odbioru robét okresla umowa,

9. Podstawy platnoéci
Zasady platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonac z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spefnianie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowal zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.
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01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1. Przedmiot i zakres specyfikacii

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych
dotyczacych zadania inwestycyjnego :

Budowa skweru rekreacyjnego — Strefy Seniora w rejonie ul. Chorzowskiej w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot rozbiérkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45100000-8  Przygotowanie terenu ped budowe

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie wszystkich rob6t uniemozliwiajgcych
realizacje inwestycji, w tym obrzezy, ewentualnych murkéw, kraweznikéw i innych elementow:.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogd6ling Specyfikacjg Techniczng (OST).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z rozbiorka.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogéinej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

a) Harmonogram i kolejnosé prac rozbiérkowych
b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacja umowy

2. Materialy

Materialy pochodzace z rozbiérki: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno,
elementy metalowe (zlom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne wywiesé na skiadowiska
przeznaczone na dang grupe odpadow

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Rob6t
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Rodzaje sprzetu uzywanego do rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakos$ciowych robét
i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materialow

Materiaty pochodzgce z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu materiatéw luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane, fadunek winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem
i przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Odwiezienie drewna, gruzu, szkia, ztomu na odpowiednie skladowiska.

Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia.

5. Woykonanie robdt

5.1. Zasady ogdlne wykonania rob6t
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Wykonanie prac

Przed przystapieniem do robét nalezy teren ogrodzic¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi zgodnie z
wymogami BHP oraz zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, wszelkie inne istniejgce
uzbrojenie.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego. Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s nalezy roboty
wstrzymac.

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie oraz mechanicznie. Elementy konstrukcyjne rozbierac od
najwyzszego punktu konstrukcji w kolejnosci zgodnej z oddziatywaniem obcigzers W przypadku
natrafienia na elementy nie wskazane w projekcie, takie jak elementy zabytkowe, sieci i urzadzenia
techniczne i inne nalezy niezwlocznie zglosi¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce chodnikéw, kraweznikow, obrzezy znajdujgce sie w miejscach
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektows beda wykonane wykopy chodnikowe, powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie wody opadowej. Doty
w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow chodnikowych nalezy wypetni¢ warstwami
odpowiedniego gruntu do poziomu otaczajgcego teren i zagesci¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w
ST ,Roboty ziemne”.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakoéci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki, oczyszczenia terenu, oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiardw robot
Ogéine wymagania dotyczgce obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
mb murow, obrzezy lub kraweznikow
m2 nawierzchni
mb elementow stalowych, balustrady, porecze, pochwyty

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej.
Odbior robot polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki.

Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozyciji zawartych w wycenionym przez
wykenawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatow i urzadzen.

Rozbiorka elementow.

Wywoz elementéw na odpowiednie skladowiska.

Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowadji.

Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robot.

Usuniecie ze stanowiska pracy materiatéw bedgcych wiasnoscig wykonawcy.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

Szczegolowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbidrkowych

a) Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003.47.401)

b) Rozporzadzenie Ml z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.2002.108.953 z p6zn. zmianami).
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02. ODTWORZENIE | WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegolowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
realizacji robot polegajgcych na odtworzeniu i wyznaczeniu trasy i punktéw wysokosciowych

W ramach zadania inwestycyjnego:

Budowa skweru rekreacyjnego — Strefy Seniora w rejonie ul. Chorzowskiej w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot polegajgcych na odtworzeniu i wyznaczeniu trasy i punktow
wysokosciowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot

zwigzanych z odtworzeniem i wyznaczeniem sytuacyjnym oraz wysokosciowym tras chodnikow,

Sciezek, placow zabaw wewnatrz parku wg dokumentacji projektowej i obejmuja;

o wytyczenie w oparciu o zaktualizowang przez Wykonawce osnowe geodezyjng oraz dane
projektowe punktow gtownych trasy tj. poczatku i konca trasy,

e zastabilizowanie sytuacyjne i wysokosciowe,

e zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperéw w celu ich odtworzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng,

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robét zwigzanych z odtworzeniem i wyznaczeniem
sytuacyjnym oraz wysokosciowym tras.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

2. Materialy
Stupki betonowe, trzpienie i rury metalowe, paliki drewniane, farba chlorokauczukowa lub inne

materiaty zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Roboty pomiarowe objete niniejsza specyfikacja nalezy wykona¢ specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym gwarantujgcym doktadnosci wymagane niniejszej ST. Stabilizacje, zabezpieczenie |
oznaczenie punktow wykonac recznie.
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4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;.

5. Wykonanie robdt

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wykonanie prac

5.2.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe okresli¢ w punktach dajgcych prawidiowe odwzorowania
trasy chodnikéw, $ciezek, boiska sportowego oraz placow zabaw zaréwno pod katem
sytuacyjnym, jak i wysokosciowym oraz w miejscach wystepowania przekrojow poprzecznych wg
projektu.

Wymagane zastabilizowanie punktow gtownych trasy i projektowanych przekrojow. Punkty
zabezpieczy¢ w celu odtworzenia w wypadku zniszczenia.

Repery robocze umieszcza¢ poza obrysem projektowanych robot oraz zabezpieczy¢ w celu ich
odtworzenia. Repery zastabilizowaé i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, a ich wysokos¢ podaé z
dokiadnoscig do 1mm.

5.2.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacjg i wspofrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac zarzadzajgcego realizacja umowy o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gidwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Bledy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig sie¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych
punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkdw Wykonawcy.

5.2.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi tras i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych Ilub slupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.,  Zamawiajacy powinien zalozy¢
robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy chodnikéw, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.
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Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy chodnikow i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,
istniejgcych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Rzedne reperow roboczych nalezy okre$la¢ z takg doktadnoscia, aby $redni bigd niwelacji po
wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.2.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;]
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtoéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacii
projektowe] nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé
z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii
projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.2.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach
zaakceptowanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy chodnikéw. Odlegio$é ta co najmniej powinna
odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Ogoine wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robét geodezyjnych zgodnie z wymogami i
doktadno$ciami wymienionymi w pkt 5.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaréw robét podano w Ogdéinej Specyfikacji Techniczne;.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych jest kilometr [ km ]
wyznaczonej sytuacyjnie i wysoko$ciowo oraz zastabilizowanej trasy.
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8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbioréw robot | dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
Odbior robot polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robét.

Ptatnosc za kifometr [ km ] odtworzenia frasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych po dokonaniu
odbioru robét.

Cena obejmuje wykonanie wytyczenia, sprawdzenia, zastabilizowania i zabezpieczenia punktow dla
wszystkich czynnosci wymienionych w pkt 1.3 i 5 {gcznie z kosztem materialow i transportu na
podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych oraz protokotéw kontrol.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012 poz. 352)
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03. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWANIE TERENU
1.Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji wykopow przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego:

Budowa skweru rekreacyjnego — Strefy Seniora w rejonie ul. Chorzowskiej w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikagji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich wykopow pod obiekty przewidziane w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

1.3.1. Nazwy i kody

Kod CPV ~ 4510000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotownia terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektow
kubaturowych w gruncie kat. |I-V.

1.3.2. Zakres specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych i obejmuja:
e Tyczenie, roboty pomiarowe przy wykopach

Usuniecie wierzchniej w-wy ziemi ( humusu)

Przemieszczenie mas ziemnych

Wykonanie niwelacji terenu

Ewentualne odwodnienie wykopdow

Wykonanie wykopéw w gruncie zwigzanych

Zabezpieczenia skarp wykopow

Dowodz kruszywa na plac budowy

Zasypywanie fundamentow

Podsypki piaskowe pod roboty betonowe

Zageszczanie gruntu

Zasypanie ewentualnych piwnic pozostatych po rozbiérce krematorium

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogoing Specyfikacjg Techniczna.

Wykop sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop wysoki - wykop, ktorego glebokoéé jest wieksza od 3m.

Odktad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budéw nasypow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Ogdine wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacii Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonaniem wykopéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawceg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

2. Materialy

Podczas wykonywania wykopow moze sie pojawi¢ koniecznosé odwodnienia oraz zabezpieczenia
skarp.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujace materialy:
— rury drenarskie & 100+150 mm z tworzywa sztucznego,
— prefabrykowane elementy studni,
— geowlokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 132562:2016-11,
— kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.
Do zabezpieczenia skarp wykopow nieobudowanych nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
— geowlokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2016-11,
— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na wiasnosci gruntu zardowno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w

czasie odspajania i transportu.

Przy mechanicznym wykonaniu robét Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, sprawnym

technicznie sprzetem:

e Sprzet do odspajania gruntow - spycharki i koparki lub inny sprzet zaakceptowany przez
zamawiajgcego realizacjg umowy;

o Dobor sprzetu budowlanego pod wzgledem typu i jakosci winien by¢ zgodny
z opracowanym przez Wykonawce PZJ i zaakceptowany przez Zarzgdzajacy realizacja umowy.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2 Transport materialéw

Wybar srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosc¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoséci sprzetu stosowanego do wykopéw
e Sprzet do transportu - samochody wywrotki.

o Przemieszczanie na odlegiosé do 100 m - spycharka.

s Inny sprzet zaakceptowany przez Zarzgdzajacy realizacjg umowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST \Wymagania ogélne”.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.
Sposob wykonania, dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robét opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera, inwestora, zarzadzajgcego terenem.
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Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposth zabezpieczenia powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera, inwestora, zarzadzajgcego terenem.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne
zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

— ustawieniem law wysokosciowych i reperow pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw,

— niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska — Dz. U. 2017.519 ze zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o
grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem prac.
Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze
zwyczajowg praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robo6t ziemnych. Przyjety sposob
odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:
- wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg,

Lsozpompowanie” warstwy wodaonosnej,

— zmiana kierunkéow przeptywu waéd gruntowych,
— zwiekszenie wspofczynnika filtracji gruntow.
Wykonywanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac¢ poza teren robot. Nalezy
przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwiaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywa¢ do glebokosci 4,00 m od poziomu terenu

otaczajgcego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie

nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— W gruntach mailo spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— W gruntach niespoistych (piaski, zwiry, posp6tki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujgce

zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdw, oraz miec
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno byé
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez ulozenie na nich geowidkniny lub czarnej folii budowlane;.

5.6. Odwodnienie wykopow
Wykonawca robét powinien wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow gruntowych, moze
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zastosowac systemy iglofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktorych woda
bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z
wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzagdzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

+16cm - dla wymiardw wykopdw w planie,
+ 2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+ 10% — dla nachylenia skarp wykopow.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robét ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
a)sprawdzenie zgodnoéci wykonania robot z dokumentacja,
b)kontrole prawidiowosci wytyczenie robot w terenie,
c)sprawdzenie przygotowania terenu,
d)kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
e)sprawdzenie wymiarow wykopow,
f) sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogodine wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét pedano w SST ,Wymagania ogolne”.

7. Obmiar robot
Ogoine wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopdw.

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot pedano w ST ,Wymagania ogolne”.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6
niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy platnosci podano w ,Wymaganiach ogoélnych”.
Podstawg platnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obliczeniowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowych
bedzie obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania | badania skiadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w SST | dokumentacji projektowej.

10. Przepisy zwigzane

Normy:
PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe.
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach
drenazowych.
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03.01. PODBUDOWY. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1 Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania profilowania i zageszczenia podtoza w korycie przewidzianych do wykonania w ramach
robot budowlanych dotyczgeych zadania inwestycyjnego :

Budowa skweru rekreacyjnego — Strefy Seniora w rejonie ul. Chorzowskiej w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w korycie
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z wykonaniem koryta wraz
z profilowaniem i zaggszczeniem podioza chodnikéw zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogodlng Specyfikacjg Techniczna.

1.4.1. Wskainik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

ls = Pg/ Pgs
gdzie:
Py - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?),
Pg4s - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymailnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg PN-EN 1097-5 [Mg/m3].

1.4.2. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych
okreslona wg wzoru:
U =dso / dyo
gdzie:
dgo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm],
dyo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm].
Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem wszystkich robét zwiazanych
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w korycie przewidzianych w projekcie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacii zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;
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2. Materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Przy mechanicznym wykonaniu robdt wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

Do profilowania podioza i utozenia warstw:

réwniarka samojezdna,
spycharka gasienicowa,

Sprzet zageszczajgcy statyczny:

walec okotlkowany,
walec ghadki,
walec ogumiony samojezdny.

Sprzet zageszczajgcy dynamiczny:

ubijak szybko uderzajacy,
walec wibracyjny,
ptyta wibracyjna,

Sprzet uzupetniajgey reczny.

4, Transport
Nie wystepuje

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogoine wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Wykonanie prac

5.2.1. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢c w osi chodnika i w rzedach réwnoleglych do osi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co
10 metrow.,

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce
wskazane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.2.

5.2.2. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po prefilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokosc
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zaakceptowang przez zarzadzajacego realizacjg umowy, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia.

» Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

¢ Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

o W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych.
Nalezy okreslic pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podifoza wediug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

o Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.2.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

e Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ ufrzymywane w dobrym stanie.

e Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposéb zaakceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

¢ Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopieroc po jego naturalnym osuszeniu.

e Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robédt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci

6.2.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podtoza

Zageszczenie podioza.

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikow badan wskaznika zageszczenia, wraz z zawartoSciami §rednimi dla calego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie biezgcej kontroli zageszeczenia. Badanie nalezy wykona¢ minimum
w 2 migjscach z uwagi na niewielki zakres inwestycji.

Na podstawie zestawienia nalezy obliczy¢ procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych, tzn.
gdy wskaznik zageszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ew. okresli¢ potracenia za
niewtasciwe zageszczenie.

6.2.2. Cechy geometryczne.

Rownosé .

Nierownosc¢ profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzyé 4 metrowg fatg co 20 metrow w
kierunku podtuznym. Nieréwnosci nie moga przekroczy¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 lub 2 metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy
na 1 km.

Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg +5%.

Gtebokose¢ koryta i rzedne dna.

Gigbokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ na krawedziach koryta. Roznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cmi -2 cm.

Uksztattowanie koryta,

Uksztaltowanie koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach.

Os koryta w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5
cm.

Zasady postepowania z odcinkami o niewfasciwych cechach geometrycznych.
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokoéci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniania wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiarow robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiardw roboét podanc w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m’] wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Ogdine zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
Odbiér robot polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robét.

Roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Wykonawca zgtasza zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do odbioru zakoriczony odcinek koryta
(wyprofilowanego i zaggszczonego podioza). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki
badan z biezacej kontroli robot.

W przypadku usterek zarzadzajacy realizacjg umowy ustali zakres wykonania robét poprawkowych,
zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢ lub poleci powtérzenie robét wedtug zasad okresionych
w niniejszej specyfikacji.

Ptaci sie za metr kwadratowy [mz] wykonanego koryta.

Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje:

e prace pomiarowe,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na nasyp,
profilowanie dna koryta i poboczy,

zageszczenie,

utrzymanie koryta.

[{e]

. Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-EN 13286-2 - Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie -- Cze$¢ 2. Metody badarn
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody -- Zageszczanie metodg Proktora.
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03.02. PODBUDOWY. WARSTWA ODSACZAJACA
1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczeg&towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania warstw odsgczajgcych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
dotyczacych zadania inwestycyjnego :

Budowa skweru rekreacyjnego — Strefy Seniora w rejonie ul. Chorzowskiej w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych wykonaniem warstw odsgczajacych przewidzianych w
projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza robét zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsaczajgce] dla zakresu robot zwigzanego z wykonaniem ciggow komunikacyjnych zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

1.4. QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczna.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych
przewidzianych w projekcie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

2. Materiaty

2.1. Rodzaje materialow
Do wykonania warstwy odsgczajgcej uzy¢ materiatéw wymienionych w dokumentacji technicznej

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajgcych powinny speifnia¢ nastepujgce warunki:
szczelnosci; okreslony zaleznoscia:

<5

¥s =

D, /d

gdzie:
Dys5 - wymiar sita przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej
dgs - wymiar sita przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
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Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi byc
speiniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U= dsg / d10 =5
gdzie:
U —wskaznik roznoziarnistosci,
dec - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60 % kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d+o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10 % kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsgczajacej powinien spefnia¢ wymagania normy
PN-EN 13043:2004 dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcej powinien speinia¢ wymagania
normy PN-EN 13043:2004 dla klasy 1 i Il

2.3. Skiadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu skladowania powinno byc¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajgcej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e rowniarek,

» walcow statycznych,

+ plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Transport kruszywa

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotnosci optymainej, nalezy dostarcza¢ na budowe w
warunkach zabezpieczajgcych je przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Ruch srodkéw transportowych po koronie budowlanej drogi powinien by¢ zorganizowany w sposob
uniemozliwiajgcy powstawanie kolein.

5. Woykonanie robét

5.1. Zasady ogoine wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wykonanie prac

5.2.1. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem warstwy odsaczajgcej wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie
powierzchnie odpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokoéciowe od zatozonych
rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie do osiggnigcia wilgotnosci optymalnej, powtérne wyréwnanie i powtérne zageszczenie.

5.2.2. Rozkiadanie kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw powinny by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci przy
uzyciu réwniarki. Rozlozona warstwa powinna mie¢ taka grubos¢ aby ostateczna grubo$é warstwy po
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zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwy powinny by¢ roziozone w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysckosciowych.

5.2.3. Zageszczenie kruszywa

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej nalezy przystapié do jegj
zageszczania przez walowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej
krawedzi warstwy.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajaca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.00
wediug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-EN 13286-2:2010. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac¢ zgodnie z BN-8931-12.

W przypadku gdy materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca uniemozliwia przeprowadzenia
badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedlug
BN-8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. Okreslonej
wediug normalne] proby Proctora, przeprowadzone] zgodnie z PN-EN 1097-5. Wilgotnosé przy
zageszczaniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.2.4. Utrzymanie warstwy odsgczajgce;]

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w
dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia naprawy uszkodzonej warstwy wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych takich jak opady deszczu, snieg i mréz. Kaszty tych
napraw sg objete ceng jednostkowg 1 metra kwadratowego warstwy.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogoine wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
6.2. Kontrola jakosci

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacji materiatow.
6.2. Badania w czasie robot.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsgczajgcej ustali Inspektor nadzoru, jednakze nie mniej niz dwukrotnie.

Szerokos¢ warstwy

Szeroko$c warstwy nie moze sie roznic od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Réwnos¢ warstwy

Nierownosci podiuzne i poprzeczne warstwy odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata, zgodnie z
normg BN-8931-04. Nierébwnosci nie mogg przekraczac 20 mm.

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dzialce robocze;j.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z toler. +1 ¢cm, -2 cm.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane |

powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce obmiardw robét podano w Ogdéinej Specyfikacji Technicznej.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy [m’], warstwy odsaczajace.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowych wykonanych powierzchni nie wykazany w
Dokumentacji Projektowej, z wyjgtkiem powierzchni zaakceptowanych przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy na pismie. Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do
Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Zarzgdzajacego realizacjg
umowy, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

8. Odbiory robét i podstawy platnosci

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbior robot polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robdt,

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, i wymaganiami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

Ptatnos¢ za metr kwadratowy [m?] wykonanej warstwy nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci wbudowanego materiatu i wykonanej warstwy na podstawie wynikow
pomiaréw i badan laboratoryjnych, z ewentualnymi potrgceniami za niewtasciwe cech geometryczne i
zageszczenie.

Cena wykonania 1 m® warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,

wyrownanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanych warstw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng,

utrzymanie warstwy.

9. Przepisy i dokumenty zwiazane

PN-EN 13286-2 - Mieszanki niezwigzane | zwigzane hydraulicznie - Cze$¢ 2. Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartoéci wody -- Zageszczanie metodg Prokfora..

PN-EN 1097-5:2008 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg.

PN-EN 13043:2004- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN - § — 02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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03.03. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO NATURALNEGO KAMIENNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie ramach zadania inwestycyjnego:

Budowa skweru rekreacyjnego — Strefy Seniora w rejonie ul. Chorzowskiej w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obejmujg OST:
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o whasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne” oraz w OST dotyczgcych
poszczegolnych redzajéw podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podanc w OST ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST
~Wymagania ogoélne”

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo {amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-EN 933-1:2012 powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe =zasadniczg (gérng warstwe) Ilub podbudowe
jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sagsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukiadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢c wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Badania
. Kruszywa famane
Lp. Wyszczegdlnienie
wiasciwosci Podbudowa wediug
zasadnicza
1 |ZawartoS¢ ziarn mnigjszych od 2 do 10 PN-EN 933-1
niz 0,076 mm, % (m/m)
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % 5 PN-EN 933-1
(m/m), nie wiecej niz
3 | Zawarto$¢ ziarn a5 PN-EN 933-4
nieforemnych
%(m/m), nie wiecej niz
4 | Zawartosc zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 PN-EN 13286-2
wiecej niz
5 |Wskaznik  piaskowy  po
pieciokrotnym zageszczeniu 0d 30 do 70 BN'(?SQSQM
metodg | lub Il wg PN-B-
04481, %
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6 |Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ calkowita po 35 PN-EN 1097-2
petnej liczbie obrotow, nie
wiecej hiz 30
b) scieralnos¢ czesciowa po
1/5 petnej liczby obrotow, nie
wiecej niz

7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie 3 PN-EN 1097-6
wiecej niz

8 | Mrozoodporno$é, ubytek PN-EN 1367-1
masy po 25 cyklach 5
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy i zela- PN_E_’:‘;,IM‘;_
zawy tacznie, % (m/m), nie -
wiecej niz

10 | Zawartosc zwigzkow siarki w PN-EN 1744-
przeliczeniu na S0;, 1 1+A1
%(m/m), nie wiecej niz

11 | Wskaznik nosnosci  Wpnes
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: PN-5-06102
a) przy zageszczeniu lg = 80
1,00

2.3.3. Material na warstwe odsaczajgcyg

Na warstwe odsgczajgcyg stosuje sie:
- zwir i mieszanke wg PN-EN 13043 [14],
- piasek wg PN-EN 13043 [16].
2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgcg

Na warstwe odcinajgcy stosuje sie:
- piasek wg PN-EN 13043:2004,
- miat wg PN-EN 13043:2004,
- geowidknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.
2.3.5. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw
Do ulepszania wiasciwoéci kruszyw stosuje sie:
- cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012
- wapno wg PN-EN 459-1:2015-6,
- popioty lotne wg PN-S-96035:1997,
- zuzel granulowany wg PN-EN 13055-1:2016-07

Dopuszcza sig¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102:1997.
2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) roéwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,
C) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach

trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub maie
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem |
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z PN-EN 197-1.

Transport pozostatych materialéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogolne”
5.2. Przygotowanie podtfoza

Podfoze pod podbudowe powinno speinia¢ wymagania okreslone w OST ,Kaoryto wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza” i OST ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czagstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D

dgs < 5 (1)
w ktorym:
Dys -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsagczajgcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu ulozy¢ warstwe odcinajgeg lub
odpowiednio dobrang geowioknine. Ochronne wiasciwosci geowtékniny, przeciw przenikaniu drobnych
czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dso

Ogy <12 (2)

w ktorym:

dsp - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach,

Ogp -umowna srednica poréw geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie
na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Ogy powinna byé podawana przez
producenta geowiokniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltiowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub

w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do

wytyczenia robot w odstgpach nie wiekszych niz co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzac w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie | zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo&¢ pojedynczo
ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc¢
roziozona w sposoéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wediug proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoéci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robodt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogoéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji

materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

- Maksymalna
Wiciitmalne owierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan liczba badan | P
. . | podbudowy
na dziennej
; przy-
dzialce SSRE. O
robocze;j padajg
jedno
badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
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2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
4 |Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kaZdEJ p;\rt_u k“}SZ)’""a'
2392 przy kazdej zmianie
o kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami pedanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposoéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug praby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnose nalezy okreslic wedtug PN-EN 1097-5.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggnhiecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole

zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub
wediug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy
stosunek wtornego moduiu E; do pierwotnego moduiu odksztaicenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,

Ey < 22
6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszysikich wiasciwosci okreslonych w pkt
232

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. CzestotliwosC oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podanc w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonane] podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciggly planografem albo co 20 m

2 |RowngsC podiuzng fatg na kazdym pasie ruchu
3 | Roéwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osiw planie*) co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m*
Przed odbiorem:
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w23 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m

8 | Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych fukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokosc podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Roéwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows, z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O¢ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane] o wigcej
niz+5cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze sig rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomaocniczej +10%, -15%.
6.4.8. No$nos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa | Wskaznik - Minimalny modut
o zageszczenia Maksymalne ugiecie
GBSy s nie sprezyste pod kotem, mm odks;ta%enia mierzony piyta
Wios NiE mniejszy niz o $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN . od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E,
obcigzenia
=
80 1,0 1,25 1,40 80 140
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyroéwnane i powiérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane;
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoéci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na witasny koszt poszerzy¢

podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu,
dolozenie materiatu | powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjga Inzyniera, uzupeinione nowym materialem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoine zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m” (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéblne zasady odbioru robot podano w OST 0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,\Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za wykonanie 1m? podbudowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B- Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
04481:1988
2. PN-B-06714- Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
13:1978 mineralnych

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw -- Czesc 1:
Oznaczanie skfadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czesc 4.
Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztaitu
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5. PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czesc
5:2008 5. Oznaczenie zawartoSci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacjg
6. PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czesc
6:2013-11 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasiakliwosci
7. PN-EN 1367- Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
1:2007 czynnikéw  atmosferycznych -~ Czes¢ 1:  Oznaczanie
mrozoodpornosé
8. PN-EN 1744- Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1. Analiza
1+A1:2013-05 chemiczna
9.  PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Czesc
2:2010 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
10.  PN-EN 13286- Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie — Czesc 2: Metody
2:2007 badan laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody --
Zageszczanie metodg Proktora
11.  PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
13043:2004 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
12. PN-EN 197- Cement -- Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
1:2012 dotyczgce cementdw powszechnego uzytku
13. PN-EN Kruszywa lekkie
13055:2016-07
14.  PN-EN 459- Wapno budowlane -- Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
1:2015-06 zgodnosci
15. PN-EN Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
1008:2004 badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
16. PN-S5- Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
06102:1997 mechanicznie
17.  PN-S- Popioty lotne
96035:1997
10.2. Inne dokumenty
31. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.
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04 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykenania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej przewidzianej do wykonania
w ramach robét budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego :

Budowa skweru rekreacyjnego — Strefy Seniora w rejonie ul. Chorzowskiej w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdét
wymienionych w pkt 1.1 .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j:

- kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary, grafitowy, z6ity, typ Nostalit

Zgodnie z dyspozycjg zawartg w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub {ukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscia nie wiekszg niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce | odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano Specyfikacji ogdinej wykonania i odbioru robét.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano Specyfikacji
ogolnej wykonania i odbioru robot.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
- odmiana:
e kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
- gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni,
krawedzi i narozy:
e gatunek 1,
- klasa:
e klasa ,b0", o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
- barwa:
s kostka szara, z betonu niebarwionego,
e Kkostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
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- wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta (przykiady podano w
zataczniku 1),

- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie;
e diugosc: 200mm
e szerokosé: 163mm,
e grubosc: 80 mm
Pozgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukiadania i siatki spoin oraz

umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0m lub 1,5m bez koniecznosci przecinania elementow

w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna miec charakterystyki okreslone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

e ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

o dilugosc i szerokos¢ £ 3,0 mm,

e grubosc + 5,0 mm,

e« wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

50 MPa, dla klasy ,50”,

e mrozoodpornosc: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykia, powinny by¢ spetlnione jednoczesnie
nastepujace warunki:

e probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

e {gczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa
itp. nie powinna przekraczac 5% masy prébek nie zamrazanych,

= obnizenie wytrzymatosci na $sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno byé
wieksze niz 20%,
nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,
scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona sftratg wysokosci, nie powinna
przekraczaé wartosci:

3,5 mm, dla klasy ,,50",

» szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadiem angielskim, powinna wynosic¢ nie mnigj niz 50 jednostek SRT,

e wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow betonu,
krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byc
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te
powoli znikajg w okresie do 2 Iat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. |Wiasciwosci

wymagania
1 Stan powierzchni licowej:
tekstura jednorodna w danej
partii
rysy i spekania niedopuszczalne
kolor wedlug katalogu jednolity dla danej
producenta partii

przebarwienia
dopuszczalne
niekontras-towe
przebarwienia na
plamy, zabrudzenia niezmy- | pojedynczej kostce
walne wodg
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naloty wapienne niedopuszczalne

dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni

bocznych:

dopuszczalna liczba w

1 kostce 2

dopuszczalna wielkos¢

{(dlugosc i szerokosg) 30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne

krawe-dzi i narozy
przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi

pionowych

dopuszczalna liczba w

1 kostce 2
dopuszczalna wielkosé

(dtugosc i glebokosc) 20 mm x 6 mm

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostka mogg by¢ skiadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé¢ nastepujace
materiaty:

e na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-EN 13043, cementu powszechnego uzytku speiniajgcego wymagania PN-EN 197-1
i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008,

= do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z PN-EN 197-1.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST Iub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac;
krawezniki i obrzeza betonowe wg PN-EN 1340 lub z betonu wibroprasowanego posiadajgcego
aprobate techniczna, krawezniki kamienne wg PN-EN 1340.

Krawezniki, obrzeza majg by¢ ustawiane na tawach betonowych, zgodnie z OST
LKrawezniki” ,Betonowe obrzeza chodnikowe’

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wediug typow, rodzajow, odmian i wielko$ci. Nalezy ukiada¢ je z zastosowaniem podkladek i
przekiadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadad
wymaganiom wiasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Ukiadanie betonowej kostki brukowej moze odbywad sie:
recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,
mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukiadajacych (uktadarek), skiadajacych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
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miejsce ich utozenia, urzadzenie to, po skonczonym ukiadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kastki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowsg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym
IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej | zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki fransportu zewnetrznego moga
stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki
transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.,

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaftu), tak, aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowalnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktadac w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne
nalezy uktada¢ na podkiadkach drewnianych, diugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
Zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w Specyfikacji ogélnej wykonania i odbioru robot.
5.2. Podloze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektows.

Koryto pod podbudowe Iub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza” .

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST (przyktady
konstrukcji nawierzchni podaje zatgcznik 2).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac ulozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki
brukowej na:
e podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
e podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o wskazniku

piaskowym WP > 35 wg [8].

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
e wykonanie podbudowy,
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wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. $ciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej,
gdyz nie wystepujg zwykle poz. 1, 617, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia
szczelin piaskiem,

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwag betonowe] kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows oraz pozostatymi SST.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom witasciwej OST, np.:

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM Iub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania
obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie $ciekow przykraweznikowych powinno by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w SST ,Betonowe obrzeza chodnikowe” .

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do ukiadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidiowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialéw na podsypke powinny by¢ zgodne z
pktem 2.3. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1
cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sig z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sig na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukiadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ciénieciu podsypki w
dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dioni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i
zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢c wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubosé podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byé zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukiadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
ukiadania (przykiady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg lub SST, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalef Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycie do
zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztatu, koloru, sposobu
uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych
kostek, wylgcznie na podsypce piaskowe;.

Warunki atmosferyczne
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Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papag itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach
otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukiadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwiaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaitu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek. Ukiadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztaicie,
tak, aby ukifadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na migjsce ich ulozenia z wymagang
dokiadnoscia. Kostka do ukifadania mechanicznege nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupemhienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupetnia sig kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczyC prowizorycznie okolo poimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowe] w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga byc¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic od 3 mm do &
mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po ufozeniu kostek, spoiny nalezy wypeinic:
¢ piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

e zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
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Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposéb zapewniajgcy
je] wystarczajgcg plynno$¢. Spoiny mozna wypeini¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem
zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie
wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie
oczyscic; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukiadania.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna oddaé do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej)
nawierzchnig nalezy oczy$ci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ogéinej wykonania i odbioru robét.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskag:
o w zakresie betonowej kostki brukowe;j
e aprobate techniczna,
» certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
e w zakresie innych materiatow
* sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy),
e ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiarow dopuszczalne

1 Sprawdzenie podioza i koryta minimum dwukrotne
Sprawdzenie ew. podbudowy minimum dwukrotne

3 Sprawdzenie obramowania co ok. 10m
nawierzchni

4 Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola w 10 Wg pktu 5.6;
{przymiarem liniowym lub punktach dziennej dzialki odchytki od
metodg niwelacji) roboczej: grubosci, spadkéw | projektowanej

i cech konstrukcyjnych w grubosci +1

poréwnaniu z dokumentacja | cm
pro-jektows i specyfikacjg

5 Badania wykonywania
nawierzchni z kostki

zgodnosc z dokumentacjg Sukcesywnie na kazdej -
rojektowg dzialce roboczej
potozenie osi w planie Co 25 m i we wszystkich Przesunigcie
(sprawdzone geodezyjnie) punktach od osi
charakterystycznych projektowa-

nej do 2 cm
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rzedne wysokosciowe Co 25 m wosiiprzy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1 cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach

charakterystycznych
rownosé w profilu podtuznym Jw. Nieréwnosci
(wg BN-68/8931-04 [9] tatg do 8 mm
czterometrowa)
rownosc¢ w przekroju Jw. Przeswity
poprzecznym (sprawdzona {atg miedzy tatg a
profilowa z poziomnicg i po wierzchnig
pomiarze przeswitu klinem do 8 mm

cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metodg

niwelacji)

spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchyiki od

metodg niwelacji) dokumentac;ji
projektowej
do 0,3%

szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od

(sprawdzona przymiarem szerokosci

liniowym) projektowanej
do +5cm

szerokos$c i glebokose W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej

(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej

liniowym po wykruszeniu diug.

10 cm)

sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca Wg

desenia ich utozenia dokumentaciji
projektowej
lub decyzji
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiardow wykonane] nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow | Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, |wyglgdu, prawidiowosci desenia,

sciekow kolorow  kostek, spekan, plam,
deformacji, wy-kruszen, spoin i

szczelin
2 Badanie polozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia
planie osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych  (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownosc|Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki|charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerokos¢ puszczalnych wartosci podanych w
tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i|Wgpktu 55i5.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogodlne zasady obmiaru robot podano Specyfikacji ogolnej wykonania i odbioru robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich OST .
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji ogdinej wykonania i odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami Specyfikacji ogélnej wykeonania i
odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji ogdlnej wykonania i
odbioru robot.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
utozenie i ubicie kostek,
wypetnienie spoin w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m® nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych (jak: podbudowa, cbramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony w dokumentacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe — wymagania i metody badan
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku
4. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowe;
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

w N
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04.0¢. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego przewidzianej do wykonania w ramach
robdt budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego :

Budowa skweru rekreacyjnego — Strefy Seniora w rejonie ul. Chorzowskiej w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych wykonaniem nawierzchni z syntetycznej przewidzianych
w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni syntetycznej .
- boiska sportowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogoélng Specyfikacjg Techniczng.

1.5 OgoéIne wymagania dotyczace robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonywaniem nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;j.

1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Wymagane dokumenty:
- wazna aprobata techniczna ITB,

- atest higieniczny PZH.

2. Materiaty

2.1. Rodzaje materiatow

Nawierzchnia boiska sportowego:

Nawierzchnia wylewana z granulatu gumowego w nastepujgcym ukiadzie warstw:
- warstwa uzytkowa z kolorowego EPDM (2-3mm)

- warstwa podkfadowa z granulatu SBR i poliuretanu o gruboéci 8-10mm

- podbudowa dynamiczna ET - mieszanina drobnego zwirku z granulatem gumowym SBR i
poliuretanem o grubosci 25-30mm

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
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Rodzaje sprzetu uzywanego do wg technologii producenta oraz po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robdt.

4. Transport

Materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w skiad robdt mozna przewozi¢ srodkami
transportu uzgodnionymi z producentem oraz zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Zatadunek, transport i rozladunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogodlne wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Qgdlnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Wykonanie prac

Boisko sportowe:

Przygotowanie podioza

Warstwa nosha powinna by¢ nosna, sucha, czysta bez smarow, oleju oraz bez luznych i sypkich
czeSci. W przypadku podioza betonowego wilgotnos¢ nawierzchni nie moze przekraczac 4%
(potwierdzone aparaturg CM). temperatura podioza winna mie¢ min. 3°C powyze] biezgcej
temperatury rosy.

Warstwa gruntujgca

Podioze nalezy zagruntowac srodkiem impregnujgco - gruntujgcym w celu zwigzania luznych czesci
podioza oraz poprawy przyczepnosci z mata.

Warstwa podkiadowa

W specjalnym mieszalniku wymiesza¢ dokiadnie granulat gumowy SBR z lepiszczem poliuretanowym,
tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak przygotowang mieszanine utozy¢ na
zagruntowanym podiozu za pomocg rozkfadarki. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Proces
uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci poditoza.

Warstwa uzytkowa

W  specjalnym mieszalniku wymiesza¢ dokiadnie granulat gumowy EPDM z lepiszczem
poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa otoczona byta klejem. Tak przygotowang mieszanine
ulozy¢ na warstwie podktadowe] za pomocg rozktadarki. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Proces
uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci podtoza.

Malowanie linii
Po utwardzeniu systemu namalowac linie odpowiednig farba.

Catos¢ nawierzchni wykonywaé zgodnie z karta producenta wybranej nawierzchni.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakosci

Nawierzchnia winna posiadac¢ Atest Higieniczny PZH oraz Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej.
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Oferent musi zalagczy¢ do oferty przetargowe;:
» pelng wazng aprobate techniczng ITB,
o atest higieniczny PZH,

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni syntetycznej.

8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg;
» przygotowanie podioza lub podbudowy,

e wykonanie podsypki.

Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania 1 m? nawierzchni syntetycznej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materialow

przygotowanie podtoza ,

utozenie nawierzchni syntetycznej,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

(o]

. Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-B-06711 - Kruszywo budowlane. Piasek do betonéw i zapraw.
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Cement powszechnego uzytku.
PN-B-19701:1997 - Cement portlandzki.

PN-B-32250 - Woda do betonéw i zapraw.
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05. OBRZEZA BETONOWE
1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
obrzezy przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego :

Budowa skweru rekreacyjnego — Strefy Seniora w rejonie ul. Chorzowskiej w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie obrzezy betonowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg wykonanie obrzezy wzdiuz ciggow
komunikacyjnych.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczgce robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem obrzezy betonowych,

1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

2. Materiaty

2.1. Rodzaje materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skitadowania podano w Ogdline;
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg;
obrzeza odpowiadajgce wymaganiom,
piasek do podsypki i zapraw
cement do podsypki i zapraw
woda
materiaty do wykonywania tawy pod obrzeza

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
e obrzeze niskie - On,
o obrzeze wysokie - Ow.
W dokumentacji projektowej zastosowano obrzeza wysokie 8/30cm

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych
obrzeza dzieli sie na:

e gatunek1 - G1,
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Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1

-
I
1l
li

1l
—{

Rysunek 1. Ksztait betonowego obrzeza chodnikowego
W dokumentacji projektowej zastosowano obrzeza wysokie 8/30cm

2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj

wymiaru Gatunek 1
| +8

b, h 15

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatarte]. Krawedzie elementdw powinny byc¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady | uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen

Gatunek 1
Whklestosc lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm |2
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie
i uszkodzenia | gorne (cieralne)
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
diugosc, mm, max 20
glebokos¢, mm, max 6

2.4.4. Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukiada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekiadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$é minimum 5 cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-EN 206+A1:2016-12, klasy C20/25 i C25/30.

2.5, Materialy na fawe i do zaprawy

Na podsypke cementowo — piaskowsg | do zapraw nalezy stosowac¢ mieszanke:

- piasku naturalnego, spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004
- cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2012

- woda odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250

3. Sprzet
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3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robat
Wykonanie robot przewiduje sig recznie z zastosowaniem malogabarytowego sprzetu
mechanicznego:
* do wykonania koryta - lekka koparka,
- lekka spycharka,
do uiozenia podbudowy — recznie,
do zageszczenia podfoza i podbudowy- lekki walec wibracyjny,
do zaggszczenia warstwy mieszanki piaskowo- cementowej- ptyta wibracyjna,
do przygotowania podsypki- mieszarka,

4. Transport

Materiaty niezbgdne do wykonanie elementdéw wchodzgcych w skiad robét mozna przewozié srodkami
transportu uzgodnionymi z producentem oraz zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Zaladunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot
5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wykonanie koryta
Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod lawe powinno odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu Ew. konstrukcji szkieletu.

5.3. Podloze lub tawa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmyé wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokosé.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakoéci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakoéci

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu czy:
o materialy speiniajg wymagania wymienione w pkt 2,
* wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w pkt 5.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa jest:
s dla wykonanego chodnika metr kwadratowy [mzj,
« dla ustawionego obrzeza metlr [m].

8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Ogéine zasady odbioréw robét | dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Placi sie za metr kwadratowy [m?] wykonanego chodnika, metr [ m ] ustawionych obrzezy.
Ptatno$¢ zgodnie z obmiarem i oceng robot na podstawie wynikow pomiarow i badan.
Cena obejmuje:

e zakup i dostawe materiatow,

e prace przygotowawcze z wytyczeniem geodezyjnym,

e uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

BN-80/6775-03/01- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-EN 197-1:2012 - Cement.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13043:2004 - Kruszywo do mieszanek bitumiczny i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13286-2:2010 - Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydrauliczne — metody badan

laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody.

PN-S-02205 — Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania
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07. MONTAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH (KUBATUROWYCH ORAZ MALEJ
ARCHITEKTURY)

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania, montazu, odbioru oraz
konserwacji i kontroli dla obiektow budowlanych kubaturowych oraz matej architektury,
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego :
Budowa skweru rekreacyjnego — Strefy Seniora w rejonie ul. Chorzowskiej w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z elementami matej architektury przewidzianymi
w projekcie.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i  wykonczeniem robét
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
451127239  Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

W ramach robét przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac i dostaw:;
- kosz do koszykowki — 1 szt.

- regulamin boiska — 1 szt.

- fawki mtodziezowe — 2 szt.

- kosz na $mieci — 2 szt.

- stol do gry — 2 szt.

- fawka — dostawa inwestorska — 2 szt.

- kosz na smieci — dostawa inwestorska — 2 szt.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej urzadzenia, jakie wystepujg przy realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng (OST).

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z elementami malej architektury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Ogéinej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacje:

1 Harmonogram i kolejno$¢ prac
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw.
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2. Materiaty

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolne] Specyfikacji Technicznej.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5. Woykonanie robot

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. Wykonanie prac

Konstrukcja urzgdzenia powinna umozliwiac swobodny splyw wody i uniemozliwiaé jej
gromadzenie sie.

Fundamenty oraz cokét - powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacijg projektowg oraz z instrukcjg
producenta dotyczgcg warunkow posadowienia elementu.

Montaz - wykonany zgodnie z instrukcjg producenta dotyczgcg montazu elementow.

Czesci zuzywajgce sie
- czesci ulegajgce zuzyciu lub celowo zaprojektowane do wymiany w okresie trwatosci urzadzenia,
powinny dawac sie wymieniac,

- jakiekolwiek wycieki smaréw nie powinny zanieczyszcza¢ urzgdzenia lub ujemnie wptywac na jego
bezpieczne uzytkowanie;

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych rohot, oczyszczenia terenu, oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.

Kontrola winna dotyczy¢ sprawdzania wyposazenia, prawidlowego wykonania poszczegodlnych
elementow oraz ich lokalizacji, zgodnie z dokumentacja projektowg i STT. Kentrola polega na ocenie
poprzez pomiar, kontrole przez ogledziny zewnetrzne lub badanie praktyczne.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogdine zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdine wymagania dotyczgce obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbiér robot polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robot.

9. Przepisy | dokumenty zwigzane

-

PN-EN 197-1- Cement. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci dotyczace cementéw powszechego

uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 -Cement. Ocena zgodnosci

PN-EN 1008:2004 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-EN 196-1:20016-07- Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:2011- Metody badania cementu. Oznaczanie czasow wigzania i stato$ci objetosci

PN-EN 998-2:2016-12 — Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1993-1-12 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1SO 15613:2006— Specyfikacja i kwalifilkowanie technologii spawania metali --

Kwalifikowanie na podstawie przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania.

9. PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatbw metalowych --
Czesé 1: Kryteria wyberu cdpowiedniego poziomu wymagarn jakosci

10. PN-EN SO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatdw metalowych --
Czesc¢ 2: Pelne wymagania jakoéci.

11. PN-EN ISO 17659 Tolerancje ogolne dotyczgce konstrukcji spawanych

12. PN-EN SO 14341:2011Materialy dodatkowe do spawania -- Druty elekirodowe i stopiwo do
spawania fukowego elekirodg metalowg w ostonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych --
Klasyfikacja

13. PN-EN I1SO 1460:2001 Powioki metalowe -- Powloki cynkowe zanurzeniowe na materiatach
zelaznych -- Oznaczanie masy jednostkowej metodg wagowa.

14. PN-EN 1993-1-8 — Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-8: Projektowanie

weztow

ONDO R LN
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08. ZIELEN

I. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:

Budowa skweru rekreacyjnego — Strefy Seniora w rejonie ul. Chorzowskiej w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STWIORB.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robo6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej] STWIORB dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem
robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje:

1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze.

2. Trawniki.

3. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym.

zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w
STWIORB ,Wymagania ogoine”
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Forma naturaina N - forma roéliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany. W przypadku drzew powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped gléwny), nie przyciety
i nie podkrzesywany, na ktérym sg pedy boczne.

1.4.2. Forma krzewiasta K - forma wielopedowa, ktora zostata sztucznie utworzona w szkétce przez niskie
przycigcie przewodnika powodujgce wybicie minimum 3 pedow bocznych, nie nizej niz 10 cm nad szyjka
korzeniowa.

1.4.3. Forma pienna Pa - forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkéice przez
wszczepienie do okreslonej wysokosci pnia i przez prawidiowe dla danego gatunku lub odmiany
uformowanie korony, sktadajgcej si¢ z przewodnika i trzech pedéw bocznych réwnomiernie roztozonych.
U form kulistych i zwisajgcych nie ma przewodnika.

1.4.4. Przewodnik - ped glowny (przewodni) stanowigcy o$ pionowa drzewa, biegnacy od szyjki
korzeniowej do pgka szczytowego.

1.4.5. Pien - nieugateziona dolna czes¢ przewodnika

1.4.6. Pedy szkieletowe - prawidtowo wyksztalcone, mocne pedy rozmieszczone w koronie w sposob
zapewniajgcy uzyskanie pokroju charakterystycznego dla danego gatunku.
1.4.7. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny,
zabezpieczona odpowiednim materiatem (juta itp.) i Scisle zwigzana.

1.4.8. Rosliny z brytg korzeniowg (balotowane) - rosliny wykopane z brylg ziemi przeroénietg korzeniami
bez peknigc i obnazenia systemu korzeniowego.

1.4.9. Pojemnik - naczynie o sztywnych lub migkkich $ciankach, w ktérym roglina jest uprawiana, co

najmniej przez jeden sezon wegetacyjny.
1.4.10. Rosliny w pojemnikach (kontenerowane) - rosliny uprawiane w pojemnikach, co najmniej przez
jeden sezon wegetacyjny.

1.4.11. Rosliny bez bryly korzeniowej - rosliny wykopane z zachowaniem obnazonego systemu
korzeniowego.

1.4.12. Korzenie szkieletowe - najgrubsze korzenie tworzgce podstawe systemu korzeniowego.
1.4.13. Blizny- slady ran po usunietych pedach (gateziach) lub czopach.
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1.4.14. Martwica kory - lokalne zaschniecie kory spowodowane wplywami atmosferycznymi lub
schorzeniami.

1.4.16. Zwiedniecie | pomarszczenie kory - objaw utracenia jedrnoéci kory spowodowany przesuszeniem.
1.4.16. Gleba - zewnetrzna, luzna warstwa ziemi wykazujgca zdolnos¢ do produkowania roélin.

1.4.17. Podglebie - warstwa ziemi lezgca bezposrednio pod warstwa gleby.

1.4.18. Ziemia urodzajna - ziemia rodzima posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin.

1.4.19. Ziemia Zyzna - ziemia posiadajaca zdolnoS¢ produkcji roslin, zasobna w skitadniki pokarmowe,
ktore] pozadane wiasnosci chemiczne | fizyczne =zostaly uzyskane przez odpowiednie zabiegi
agrotechniczne.

1.4.20. Ziemia kompostowa - Ziemia bardzo bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowane z réznego
rodzaju odpadkoéw roslinnych o duzym udziale czynnej préchnicy.

1.4.21. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robét budowlanych;
- zabezpieczenia interesu osdb trzecich;
- ochrony srodowiska;
- warunkéw bezpieczenstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkéw organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
Podano w STWIORB ,Wymagania Ogdine”

1.6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV).

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego stownika Zamoéwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB ,Wymagania Ogdine”.

2 Materiaty.

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanoc w STWIORB
Jymagania Ogélne”.

3.Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania Ogdine”.

4 Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB ,Wymagania Ogolne”.

5.Wykonanie Robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Ogolne zasad wykonania Robot podano w STWIORB ,Wymagania Ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

6.Kontrola Jakosci Robot.
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét podano w STWIORB ,\Wymagania ogolne”.

7.0Obmiar Robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB ,Wymagania Ogoélne”

8.0dbidr Robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB ,Wymagania Ogolne”.

9.Podstawa Platnosci.

9.1.0go6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB ,Wymagania Ogolne”.

Cena jednostkowa obejmuje zakres prac podany dla poszczegélnych STWIORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami.

10.Przepisy Zwigzane.

10.1. Normy.
Nie wystepujg

10.2. Inne dokumenty.
Nie wystepujg
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1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze.

1.1. Zakres Rob6ét objetych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt porzgdkowych i

przygotowawczych przed przystgpieniem do =zakladania lub regeneracji trawnikéw zgodnie z

Dokumentacja Projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- zebranie i zlozenie zanieczyszczen (wieksze kamienie, gruz, Smieci itp.) w pryzmy

- wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na $rodki transportowe i
wyladowaniem na wysypisku,

- wykoszenie chwastow i jednorocznych samosiewow

- wygrabienie i zebranie chwastow i jednorocznych samosiewow w stosy

- wywiezienie chwastéw i jednorocznych samosiewéw z terenu budowy wraz z zatadunkiem i
wytadowaniem na wysypisku

- zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

- uporzadkowanie terenu robot;.

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, préb i sprawdzen

zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2.Sprawdzenie jakosci wykonania robot.

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy roboty zostaty wykonane wedtug punktu 5, oraz

czy odpowiadajg wymaganiom zalozonym w projekcie i niniejszym STWIORB.

Kontrola winna dotyczyc¢ prawidiowego wykonania poszczegolnych elementow, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Kontroli podlega prawidlowo$¢ wykonania zabiegdow oczyszczania terenu z resztek
budowlanych gruzu i §mieci oraz chwastow i jednorocznego samosiewu.

1.3. Sprzet do wykaszania chwastow | samosiewow.

Roboty bedg wykonywane recznie z uzyciem podkaszarek, pit spalinowych lub za pomocg dowolnego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspekiora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang
technologie robat i sprzet.

1.4. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest metr szescienny (m®) zebrania zanieczyszczen wraz z wywiezieniem ich z
tereny budowy.

Jednostkg obmiarows jest metr kwadratowy (m2) powierzchni wykoszonych chwastow i samosiewow wraz
z wywiezieniem ich z tereny budowy.

1.5. Sposoéb odbioru robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ogledzin poprawnosci wykonanych prac.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne
z Dokumentacijg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

2. Trawniki.

1.1. Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
obsadzen roslinnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie trawnikdéw dywanowych

Zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.2. Materialy
- zalecana mieszanka nasion czterech gatunkow traw (4g/1m’)
- ze zrodel nie budzacych watpliwosci
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- nawozy mineralne (zalecany nawdz wieloskfadnikowy proporcje N:P:K 6:2:4)

1.3. Sprzet do zaktadania trawnika.

Roboty wykonane rgcznie z dopuszczeniem recznej glebogryzarki spalinowej:

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robaét
i sprzet.

1.4. Wykonanie trawnikow.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgce
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane obsianie trawg poszczegolnych powierzchni terenu.

1.5. Zakres robot.
Zakres wykonywanych robot:

- przegrabienie catej powierzchni (usuniecie starych obumariych czgstek roslin) za pomocg grabi

stuzgcych do wertykulacji lub wertykulatora

- wyréwnanie powierzchni, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi ( w miare potrzeb)

- przewatowanie terenu

- rozrzucenie nawozow mineralnych

- wymieszanie nasion z ziemig, wysiew nasion, przegrabienie cafej powierzchni trawnika i ponowne
przewalowanie

Zaleca sie siew w dni bezwietrzne.

1.6. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowsg jest metr kwadratowy (m2 ) zakiadanego trawnika zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

3. Pielegnacja .

1.1. Zakres Robét objetych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
obsadzen roslinnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Przewiduje sig roczny okres pielegnacji nasadzen i zatozonych trawnikow.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- pielgghacja w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew

- pielegnacja w okresie gwarancyjnym trawnikéw dywanowych

zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej STWIORB sa:
- mieszanka nasion traw zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 4. Trawniki

- woda ze zrodet nie budzgcych watpliwosci

- wielosktadnikowy nawéz mineralny (do trawnikow)

1.3. Pielegnacja trawnika.
Roboty wykonywane recznie lub mechanicznie.

1.4. Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptagji harmonogram robot uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana pielegnacja.
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Roboty maja na celu wykonanie zabiegdw pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym.
Zakres prac pielegnacyjnych oraz krotnosc¢ ich powtarzania dla jednego okresu wegetacyjnego:

1.5. Pielegnacja trawnikow dywanowych
e pielenie — 3 krotne
e grabienie — 12 krotne

e nawozenie — 1 krotne

e koszenie traw i chwastow — 12 krotne
* dosiewanie nasion traw 10%

¢ podlewanie — 24 krotne

¢ watowanie 12 krotne

1.6. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest sztuka (szt.) pielegnacji drzew i krzewow lisciastych w okresie gwaranciji.
Jednostkg obmiarows jest metr kwadratowy (m2) pielegnacji trawnikéw w okresie gwarancji.
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Specyfikacja ogolna wykonania i odbioru robot

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy skweru rekreacyjnego — Strefy Seniora w rejonie ul.
Chorzowskiej w Gliwicach.

Inwestor:

Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Jednostka:

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25¢, 44-109 Gliwice

Adres nieruchomosci:
Ulica Chorzowska, dziatka nr 252/2
obr. Zorek 0063 jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice

1.1. Ogodlna charakterystyka przedsiewziecia
Zakresem inwestycji objeto:

¢ budowa ciggu komunikacyjnego,
e budowa placu rekreacyjnego,
» budowa boiska wielofunkcyjnego

1.2. Ogolny zakres robot

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej | wodnej

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowa i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej dokumentac;ji
technicznej.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robot stanowig komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W
przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czeSci skladowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze roboét, ktora ujeto w pozostalych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji calosci zaméwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

1. Materialy i urzgdzenia

Wszystkie nazwy wiasne produkiow i materiatow przywolane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci | wymogow technicznych oraz skiadu
chemicznego zatozonych w dokumentacji technicznej produktow.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania { w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

° Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

° Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, skfad chemiczny, technologia wykonania)

. Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy z podaniem producenta
nalezy traktowac jako przykiadowe , ze wzgledu na zasady Prawo Zamoéwien Publicznych.

VENIT Ewa Przybyi, Dariusz Zboiriski Sp. z 0.0., ul. Gérnych Watéw 27/4, 44-100 Gliwice
Strona2z 13



Specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru robot

Oznacza to ze wykonawcy mogg zaproponowac inne niz wyszczegélnione w dokumentagcii
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich , rbwnowaznych parametréw technicznych

z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

Pod pojeciem réwnowazne projektant rozumie:

zastosowanie tozsamej konstrukcji, wielkosci urzgdzenia, ksztattu, wyposazenia, parametrow
wytrzymalosciowych, jakosciowych jak rowniez parametrow wytrzymalosciowych, technicznych,
jakosciowych, barwy, przyczepnosci do podtoza, skladu chemicznego, trwatosci, gwarancji producenta
oraz przeznaczenia.

2.1. Zrodia uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedfozy szczegdlows informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrodta nie
bedzie znaczyc¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow iflub wykonania prob materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spefniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikaciji techniczne;.

W przypadku stosowania materiaiéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialéw lokalnych. Za ich
ilos¢ i jakosc odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materiatow i urzgdzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji
technicznych.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby

sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii

materialow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji

w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

wykonawca ma obowigzek spelnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatow i urzadzen

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub
certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke — zgodnie z dokumentacja techniczna.

Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy pelng
zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
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niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznhane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegMowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz
te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty
moga byc¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatdw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skiadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wlasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili byc
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajacego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegolowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed
ich uzyciem lub wczeéniegj, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacii zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnosc sprzetu powinna gwarantowacé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony érodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewniac prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy
ha polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
Zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy ha drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1.0golne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu roboét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow | wykonywanych robot, za ich
zgodnosc z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce,

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaig ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkdéw wykonawcy i
uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materialow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnoéci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2. Teren budowy

Terenem budowy jest przestrzen niezbedna do wykonania prac budowlanych objetych dokumentacja
projektowsg.
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5.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

5.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji, az do zakoniczenia i odbioru koricowego robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
zarzgdzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewnic bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem MI.

5.5. Ochrona wiasnoséci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa wtascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowal przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

5.6. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét
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W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowa¢ sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich
przepisdw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

5.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstac w okresie
realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy | wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

5.8. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
5.8.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w skiad organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentaw:

1) projekt organizacji robdt,

2) szczegodtowy harmonogram roboét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

5.8.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robét.

5.8.3. Szczegotowy harmonogram robot i finansowania
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Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnoSc robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzgdzajacemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczeg&lowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robdt w zakresie gtéwnych obiektow | zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

5.8.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

5.8.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan i zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacja umowy,

b) czesc¢ szczegodtowa opisujgcey dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie fransportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robét,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

5.9. Dokumenty budowy

5.9.1. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegoétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatgcznik do umowy.

5.9.2. Inne istotne dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;
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b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

d) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e) Protokoty odbioru robot,

f) Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;

g) Atesty jakosciowe wbudowanych elementow;,

h) Dokumenty pomiarow cech geometrycznych,

i) Opinie ekspertow i konsultantow,

j) Korespondencja dotyczgca budowy.

5.9.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zgdanie.

5.9.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty skiadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia | zaadresowane zgodnie z umowa.

Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie | zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow
roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda

miaty wptywu na kwote kontrakiu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez
wykonawce,

5.9.5. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi | przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie mogg by¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych
na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdw roboczych elementéw i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowad
w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegoinych elementéw, dokonaé przeglgdu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
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szczegotowych specyfikacji technicznych. Skiadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyc
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego skiadanego dokumentu

4) Tytul dokumentu

5) Numer dokumentu Jub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

O ile zarzgdzajgey realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane beda przez
wykonawce, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je | zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji skiadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

5.9.6. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegbtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.9.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielko$ci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmnigj raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

5.9.8. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoniczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukeji w
zakresie eksploatacii i konserwacii dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci iflub dostawcy za$ wynikajgce
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupeinione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
1. Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta

5. Whykresy iilustracje

6. Szczegdlowy opis funkcji kazdego giéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominaine

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatagji

13. Instrukcja wylgczania z eksploatacii
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14. Instrukcja postepowania awaryjnego | usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczgce konserwacii i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z
numerami czeéci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzgdzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przelgcznikdw sterujacych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i
os$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$c urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

5.10. Zarzadzajacy realizacjg budowy

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoséci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidiowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robot biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materialéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajgcy realizacjg umowy moze zazgdaé
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwoéci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badarn
wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub meted badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je dopiero wiedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania Kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodel ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materialdow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, pc uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materialow z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
projektem wykonhawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiary robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wehodzgeym w skiad
umowy.
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Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Diugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdiuz linii osiowej. Jezeli szczegtlowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej, to Ob]QtOéCl bedg wyliczane w T, jako diugos¢ pomnozona przez sredni
przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadac wazne
$wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach Iub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbiory robot
Zasady odbioru robot okresla umowa.

9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonac z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
paristwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob
Zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
speinianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow | innych wymaganych swiadectw.

VENIT Ewa Przybyt, Dariusz Zbhoinski Sp. z 0.0., ul. Gérnych Watdw 27/4, 44-100 Gliwice
Strona 13z 13






